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 )مقالۀ پژوهشی(

، در دو روش زیرساخت تینوع کامپوز کمیکرولیکیج ی زانیم یلابراتوار ۀسیمقا

 یمختلف قرارده

 
  2نعمت اله فرخنده عقیده ،2نجمه زرنقاش ،2حسین تیموری ،1*فرامرز زکوی

 

 چکیده

يكي از معضلات علم دندانپزشكي، در دندانپزشكي ترميمي ريزنشت  زمینه و هدف:
ای با کمترين ميزان ريزنشت و راهكارهايي برای است که باعث تلاش برای يافتن ماده

کاهش ريزنشت شده است. هدف اين مطالعه مقايسه لابراتوری ميزان ريزنشت ترميم 
-Clearfil Photo Coreهای کامپوزيتي در بازسازی کامل دنداني با استفاده از 

Light Cure (Kuraray  , در دو روش قراردهي توده)ای است.ای و قطعهژاپن 
عدد دندان پرمولر انساني بدون پوسيدگي و شكستگي  02تعداد  روش بررسی:

ها بطور جداگانه تراشيده شد و دندان IIانتخاب شدند در هر دندان دو باکس کلاس 
تصادفي به دوگروه تقسيم شدند، بررسي ميزان ريزنشت در قسمت لينگوال و باکال 

 نمونه 02تهيه شد.ودرهر گروه نمونه 0 دندانهر ازهر ترميم انجام شد. بدين ترتيب 
ای و در گروه دوم ها به روش قطعهمورد بررسي قرار گرفت. در گروه اول دندان

 5سيكل حرارتي بين  0222ها تحت ای ترميم شدند. نمونهها به روش تودهدندان
ها توسط ديسك دندان.سپس درجه سانتي گراد قرار گرفتند 55درجه سانتي گراد تا

به صورت طولي)مزيوديستالي( به دو قسمت تقسيم شدند، ميزان ريزنشت با الماسي 
بندی از قبل تعيين گيری شد و عمق نفوذ رنگ توسط رتبهاستريوميكروسكوپ اندازه

 شده بيان شد.
% 67داری بين دو روش وجود نداشت و به طور ميانگين تفاوت آماری معني ها:یافته
 دادند. را نشان 0ها ريزنشت گريدنمونه
 کامپوزيت با توجه به استحكام باند پايين و ميزان بالای ريزنشت گیری:نتیجه

Clearfil Photo Core-Light Cure  استفاده از آن به عنوان کامپوزيت ،
 شود.زيرساخت پيشنهاد نمي

 
 .تكنيك قراردهي ،زيرساختريزنشت، کامپوزيت  :واژگان کلید

 

 

 1/4/2314اعلام قبولی:          23/21/2313شده: دریافت مقالۀ اصلاح        21/21/2313دریافت مقاله: 

 

آموزشي ترميمي و  استاديار گروه-0

 .زيبايي

گروه آموزشي ترميمي دستيار تخصصي -0

 .و زيبايي

 

 

 

 

، گروه آموزشي ترميمي و زيبايي-0و0

پزشكي، دانشگاه علوم دندان دانشكدۀ

 ايران.اهواز، شاپور اهواز، پزشكي جندی

 

 

 

 

 
  نويسندۀ مسؤول:* 

، گروه آموزشي ترميمي؛ مرز زکویفرا

دانشگاه علوم دانشكده دندانپزشكي، 

 پزشكي جندی شاپور اهواز، ايران.

 29003053608تلفن:
Email: 

faramarz_za@yahoo.com 
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 مقدمه

 در زيبايي نظر از آلايده ایماده کشف برای تحقيق

 زيبايي مواد در چشمگيری هایپيشرفت به ها،دندان ترميم

 سال در هاکامپوزيت. شد منجر آن کاربرد هایروش و

 روی بر زيادی مطالعات زمان آن از و شدند معرفي 0972

 در. اندکرده پيدا گسترش زيادی ميزان به و شده انجام آنها

 دندان رنگ هم مواد ترينرايج هاکامپوزيت ،حاضر حال

 و سيليكات سمان جايگزين وسيعي ميزان به که هستند

 حين کامپوزيتي . مواد(0) اندگرديده اکلريليك هایرزين

 تحت اصطلاحاً پديده اين ،يابندمي انقباض شدن سخت

-مي قرار اشاره مورد پليمريزاسيون، حين انقباض عنوان

 هایروش و بوده اجتناب قابل غير حالت، اين. گيرد

 را آنها بايد که است موجود باليني عملكرد برای خاصي

 شدن جدا به مربوط احتمالي مشكلات تا نمود رعايت

. گردد مرتفع شدن، سخت حين حفره، هایديواره از مواد

 همچنين و ماده استقرار محل و ميزان بر دقيق نظارت

 چسباننده رزين و آغازگر کننده،اچ مادۀ مناسب قرارگيری

 داد خواهد کاهش را مشكل اين پيوند، بهبود منظوربه

(0.) 

 پروگزيموجينجيوال هایمارژين در انقباض اين

 ناچيز مينايي لبۀ يا ندارد مينايي لبۀ که II کلاس ترميم

 انقباضات و هااسترس اين. شودمي ديده وفور به است،

 از پس دردهای مثل کلينيكي مشكلات سبب توانندمي

 که شود رستوريشن باز مارژين و دنداني شكست ترميم،

 گرددمي پوسيدگي عود و ميكروليكيج سبب نهايت در

(3.) 

 حين انقباض از ناشي استرس کاهش برای

 قراردهي هایتكنيك از است شده سعي پليمريزاسيون

 مختلف هایروش و کامپوزيت ساختار در تغيير مختلف،

 صورتبه کامپوزيت قراردهي. شود استفاده نوردهي

 انقباض کاهش برای راهي عنوانبه ،ایلايه يا ایقطعه

 باشدمي مطرح ميكروليكيج نهايتاً و پليمريزاسيون حين

 هدف به قطعه،قطعه شكل به کامپوزيت (. استقرار5 ،0)

 احتمالاً و شدن سخت قابليت رساندن حداکثر به در

 يا c عامل پليمراسيون، حين انقباض منفي اثرات کاهش

 اول قطعۀ ضخامت. است اهميت زحاي درز، گيری شكل

 واست  مترميلي 5/2 گيردمي قرار جينجيوال کف در که

 داشته مترميلي 0 از بيش ضخامتي نبايد بعدی قطعات

 بزرگ حفرات در ایقطعه تكنيك ،طرفي . از(5 ،0) باشند

 ستا بالا تكنيكي حساسيت با و برزمان روشي دنداني،

 ريزنشت ميزان لابراتوری مقايسۀ ،مطالعه اين هدف(. 7)

 استفاده با دنداني کامل بازسازی در کامپوزيتي هایترميم

  Photo Core – Light Cure کامپوزيت از

Clearfil مادۀ ایقطعه و ایتوده قراردهي روش دو در 

 .است ترميمي

 روش اجرای طرح

-به روش نمونه ،زمايشگاهيآو  تجربي ۀاين مطالع

 دندان 02 انجام شد. 0392در سال تحصيلي  گيری ساده

 ماه 3 طي در که پوسيدگي بدون انساني سالم پرمولر

يك هفته قبل از  .شدند انتخاب بودند، شده کشيده گذشته

سط پاميس گيری و توها جرمشروع آزمايش تمامي دندان

ها منظور ضد عفوني کردن دندانو رابرکپ تميز شدند. به

دقيقه استفاده  02مدت درصد به 5/2از هيپوکلريت سديم 

اتاق نگهداری ها در آب مقطر در دمای سپس دندان شد.

 شدند.

ن، ها در دو سطح پروگزيمالي دندادر تمامي نمونه

و عمق  مترميلي 3)بعد باکولينگوالي   کلاس حفرۀ

( با استفاده ای حفرهدر ناحيۀ کف لثه مترميلي 5/0اگزيالي 

 ۀ)ساخت کارخان 200 ي فيشور شمارۀاز فرز الماس

Diatech Dental ، و استفاده از اسپری آب سيسوي  )

 0ای حفره ، کف لثههاتهيه شد. در تمامي نمونههوا و 

گرفت. طول اکلوزوجينجيوالي  قرار CEJزير  مترميلي

گونه هيچ متر بود.ميلي 7الي  5طور متوسط هها بحفره

 0ها  به سپس نمونه های حفره داده نشد.بولي در لبه

يم و به شرح گروه( تقسحفره در هر  02تايي ) 02گروه 

ها، در )بعد از برش مزيوديستالي دندانزير ترميم شدند 

 .نمونه قرار گرفت( 02هر گروه 
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درصد  36در اين گروه، با اسيد فسفريك  :0گروه 

 02های حفره اچ شد. بعد از آن ثانيه، ديواره 05مدت به

ثانيه با آب شستشو داده شد و آب اضافي سطح با استفاده 

متری حذف سانتي 02 از پوار هوا و با فاصلۀای نيهيك ثا

که رطوبت کاملاً روی سطح عاج ديده طوریهب گشت؛مي

 SINGLE BOND (3Mسپس باندينگ  شد.مي

ESPE, USA) کارخانه استفاده شد. مطابق توصيۀ 

 نوار بعد از سخت کردن باندينگ عاجي توسط نور،

سپس کامپوزيت  ماتريكس فلزی دور دندان بسته شد.

  Clearfil Photo( ژاپن .KURARAY)شرکت 

Core-Light Cure طي يك مرحله ای صورت تودههب

 سپس نوک دستگاه نوردهي داخل حفره قرار گرفت.

(Astralis 10-Ivoclarvivadent ,Schaan 

Liechtenstein ,Austria)  که شدت آن قبل از

گيری اندازه نه، توسط دستگاه راديومترنوردهي به هر نمو

شده بود، روی سطح اکلوزال حفره قرار گرفت و با 

ثانيه  02مدت به متر مربعبر سانتي واتميلي 752شدت 

 به نمونه تابانده شد. ()طبق دستور سازنده

عد از اچ کردن با اسيد : در اين گروه ب0 گروه

و استفاده از عامل باندينگ عاجي  درصد 36فسفريك 

Single Bond  و بستن نوار ماتريكس فلزی، کامپوزيت 

Clearfil Photo Core-Lightcure صورت قطعههب-

 ای، طي چندين مرحله داخل حفره قرار گرفت.

متری و اول کامپوزيت با ارتفاع يك ميلي قطعۀ

متر قرار ميلي 0قطعات بعدی در هر مرحله با ضخامت 

قطعه قطعه در هر مرحله، به هر گيری هر طي قرار گرفت.

ثانيه از سطح اکلوزال توسط دستگاه لايت  02مدت به

ها، با استفاده از تابانده شد. بعد از ترميم دندان کيور نور

های ( و ديسكD&Z پرداخت )کارخانۀفرزهای 

ها نمونه Sof-lex (3M ESPE, USA)پرداخت 

ساعت  00مدت خت و در آب مقطر در دمای اتاق بهپردا

 نگهداری شدند.

 5 سيكل حرارتي بين 0222ها تحت مونهسپس ن

قرار گرفتند.  گراددرجۀ سانتي 55 گراد وسانتي درجۀ

سيل شد و تمام  Utilityها با موم سپس آپكس دندان

 اطراف ترميم با دو لايۀ مترميلي 0 جزههای دندان بقسمت

ها محدود لاک ناخن پوشانده شد تا نفوذ رنگ تنها به لبه

ساعت در  00مدت ها بهسپس نمونه .(0)شكل  گردد

بعد از اتمام  قرار گرفتند.درصد  0محلول فوشين بازی 

 ها با آب شسته شدند.اين زمان، دندان

صورت هها با ديسك الماسي بسپس تمام نمونه

صورت هطولي از وسط )مزيوديستالي( برش خوردند و ب

دليل و يك تكه لينگوالي در آمدند. به يك تكه باکالي

های باکالي و لينگوالي ميزان تفاوت در گريد ريزنشت تكه

گيری شد. دو تكه باکالي ولينگوالي اندازه ريزنشت هر

نظر نمونه در 02ه در هر گروه مورد مطالع ،بدين ترتيب

با  ای()نشت لبه گرفته شد. سپس ميزان ريزنشت

 عمق نفوذ رنگ، به گيری شد.استريوميكروسكوپ اندازه

 بندی شد:رجهترتيب زير د

 هيچ ريزنشتي وجود ندارد. –2

 ريزنشت کم تا نصف عمق حفره در ژنژيوال -0

 (0)شكل 

صف عمق حفره در ژنژيوال ريزنشت بيش از ن -0

 (3)شكل  اگزيال تا ديوارۀ

 اگزيال از پالپ ريزنشت تا نصف فاصله ديوارۀ -3

 (0)شكل 

ديواره اگزيال از ريزنشت بيش از نصف فاصلۀ  -0

 (5)شكل  پالپ

 ماری:ناليز آآ

گونه هيچ Mann Whitneyبر اساس آزمون 

ای و تفاوت آماری معناداری بين دو روش قراردهي توده

 .(0ای وجود نداشت )نمودار قطعه
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  هایافته 

با توجه به تجربي بودن مطالعه با نظر مشاور آماری  

نظر های مطالعه درنمونه برای هر يك از گروه 02داد تع

 .گرفته شد

 پرمولر دندان شده برای مطالعۀهای انتخابنمونه

 گذشته ماه 3 طي در که پوسيدگي بدون انساني سالم

لۀ اول انتخاب شدند. در مرح انتخاب بودند، شده کشيده

ها ولي تقسيم نمونه صورت غير تصادفي بود،ها بهنمونه

ميانگين در روش  صورت تصادفي بود. برای مقايسهبه

 0در هر بوده  7/3 ایو در روش لايه ،605/3 ایتوده

( Mann Whitneyويتني )من اساس آزمون برگروه 

گونه تفاوت آماری معناداری بين دو روش قراردهي هيچ

 . (0 نمودار)ی وجود وجود نداشت اای و قطعهتوده

 

 

 

 

 
 

 
 

 هالاک زدن روی تمام نمونه :2شکل                               

            
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 میکرولیکیج 2 نمونه با رتبۀ :1شکل                         
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 میکرولیکیج 1 نمونه با رتبۀ :3شکل                    

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 
 

 
 میکرولیکیج 3نمونه با رتبۀ  :4شکل                   

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 میکرولیکیج 4 نمونه با رتبۀ :3 شکل                 
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 های مختلف قراردهیها در روشفراوانی رتبه :2نمودار 

 بحث
-پزشكي، چه در دندانيكي از معضلات علم دندان

ريزنشت است.  ،پزشكي ترميمي و چه در پروتزهای ثابت

-هترميمي بای زيادی صورت گرفته است تا مادۀ هتلاش

يكپارچه شده و هيچ  کار رود که با نسج دندان کاملاً

نشت در حد که ريزطوریهب ؛درزی بين آن دو نباشد

در اين مطالعه، فاصل ترميم و دندان به حداقل برسد. 

با استفاده  ІІهای کلاس ميزان ريزنشت در ترميم مقايسۀ

ه يلاای و لايه به دهاز کامپوزيت فتوکور که با دو روش تو

 ،سازنده کارخانۀشد، صورت گرفت. طبق ادعای انجام 

سازی تاج دندان مورد توان برای بازاين کامپوزيت را مي

 متر قابليتميلي 9استفاده قرار داد و با ضخامت 

( در 6) زکوی و همكاران پليمريزاسيون را دارد. در مطالعۀ

قابليت  ،مشخص شد که اين کامپوزيت 0389 سال

ميزان  في درثير منريزاسيون با اين ضخامت را بدون تأپليم

ر مشخص گرديد که ميزان حاض سختي دارد. در مطالعۀ

های اين کامپوزيت در حد نمونه درصد 67ريزنشت 

ادعای  است و حد فاصل عاج و کامپوزيت 0 درجۀ

سازنده در مورد استحكام باند و ريزنشت صحت  کارخانۀ

گونه تفاوت هيچ ،مطالعاتاين  نتايج اساس بر ندارد.

ای ای و قطعهدو روش قراردهي تودهداری بين آماری معنا

با  آمدهدستهب نتايجذکر است لازم به .وجود نداشت

 خواني داشته است.هم زير مطالعات

در  0220زيپ و همكاران در سال  مطالعۀ -الف

های مختلف يكای تكنبررسي مقايسه"با عنوان  آلمان

 "(ایمرحله به مرحله در مقابل تودهقرار دهي کامپوزيت )

(8). 

در  0223ادريس و همكاران در سال  طالعۀم -ب

های کامپوزيت ای ترميمميزان تطابق لبه" آمريكا با عنوان

-با استفاده از دو روش مرحله به مرحله و توده IIکلاس 

 .(9) "ای

 0227کاست فيفير و همكاران در سال  مطالعۀ -ج

حفره، تكنيك قراردهي و  اثر اندازۀ"با عنوان در برزيل 

های سيستم چسباننده در ميزان ميكروليكيج در ترميم

  .V" (02)کلاس 

نقيض با برخي از مطالعات ديگر نيز نتايجي ضد و 

 اند از جمله:حاضر بيان کرده مطالعۀ

در  0227ن در سال يامازاکي و همكارا مقالۀ الف:

ميزان ميكروليكيج در يك نوع ماده "آمريكا با عنوان 
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. "((Low shrinkageترميمي کامپوزيت با انقباض کم 

ميكروليكيج در يك نوع  هدف از اين مطالعه، مقايسۀ

کامپوزيت آزمايشي با انقباض کم با نام تجاری 

Hermesرزين کامپوزيت نانوفيل با نام تجاری ، Filtek 

Supreme با نام  و رزين کامپوزيت از نوع هيبريد

در اين مطالعه آنها  (.00) بود Tetric Cermanتجاری

وليكيج در روش مرحله به که ميكر دبه اين نتيجه رسيدن

 .باشدميای کمتر داری از روش تودهطور معنامرحله به

توان علت تفاوت در نتايج را به اختلاف در مي

تفاوت در روش کار )در  ،ر رفتهکاههای بکامپوزيت

بالاتر  C از حفرات کلاس يك که فاکتوريامازاکي  مطالعۀ

حاضر از حفرات کلاس دو استفاده  دارد و در مطالعۀ

 دانست. شده(

در تهران  0229و همكاران در سال زاده معزی -ب

های مختلف قراردهي ثير تكنيكتأ"عنوان ای با مطالعه در

به اين  "بر روی ميكروليكيج Vهای کلاس در ترميم

ای مايل های قراردهي قطعهکه بين تكنيك درسيدننتايج 

 ای بيشترينکمترين ميزان و روش توده اکلوزال(-)جينجو

توان علت مي (00)ميزان ميكروليكيج را نشان دادند 

)در  تفاوت در نتايج را به اختلاف در حفرات مختلف

 C زاده از حفرات کلاس پنج که فاکتورمعزی مطالعۀ

حاضر از  حفرات کلاس دو  بالاتر دارد و در مطالعۀ

استفاده شده( و همچنين اختلاف در روش اجرا دانست 

 5سيكل  522از ترموسايكمكينگ زاده معزی مطالعۀکه در 

 5/2ور شدن در فوشين الكلي درجه و غوطه 55درجه تا 

 ها تحتنمونهحاضر  در مطالعۀ ليودرصد، 

 درجۀ 5 سيكل حرارتي بين 0222 ترموسايكمكينگ

 از گراد قرار گرفتند وسانتي درجۀ 55 گراد وسانتي

 .استفاده کرديم درصد 0محلول فوشين بازی 

بررسي "ای با عنوان در مطالعه (03) و همكاران ناچ

 "های خلفييكروليكيج و حرکت کاسپي در ترميمميزان م

نشان دادند که در يك نوع کامپوزيت با نام تجاری 

FiltekP60  0 درجۀ موارد ميكروليكيج درصد 07تنها 

که  ردهاين کامپوزيت ادعا ک . کارخانۀ سازندۀداشتند

شود درصد است. مشاهده مي 72درصد حجمي فيلر آن 

 که افزايش درصد حجمي فيلر در کامپوزيت با کاهش

که در ؛ در حاليميزان ميكروليكيج همراه شده است

 75کامپوزيت فتوکور در مطالعۀ حاضر با وجود ادعای 

 درجۀ موارد ميكروليكيج، درصد 67درصد حجمي فيلر، 

 بودند.  0

عنوان ا از يك کامپوزيت که قرار است بهانتظار م

زيرساخت استفاده شود اين است که علاوه بر 

-اسب، از نظر باند به ساختار باقيخصوصيات فيزيكي من

اين  (6گذشته ) ان نيز قابل قبول باشد. در مطالعۀدند ماندۀ

ماده از نظر خصوصيات فيزيكي مورد بررسي قرار گرفت 

ان و های مختلف يكسو سختي اين کامپوزيت در عمق

 درصد 67قابل قبول بود. نتايج مطالعۀ حاضر نشان داد که 

را نشان دادند و حتي روش  0 جۀدرنشت ها ريزنمونه

ت زيادی را نشان ای اين کامپوزيت ريزنشقرار دادن قطعه

نشت بين دو روش داری از نظر ريزداد و تفاوت معنا

 .مشاهده نشد

 

 گيرینتيجه

اضر، استفاده از اين ح با استناد به نتايج مطالعۀ

استحكام باند  ساختزيرعنوان کامپوزيت کامپوزيت به

ماندۀ دندان را ندارد و در قابل قبول به نسج باقي

 ماندۀتواند منجر به از بين رفتن ساختار باقيمدت ميدراز

 .دندان گردد

 

 قدردانی
آوری دانشگاه فن وسيله از معاونت تحقيقات وبدين

مين منابع أشاپور اهواز به جهت تعلوم پزشكي جندی

 گردد.قدرداني ميمالي اين تحقيق تشكر و 
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Abstract 

Background and Objectives: One of the biggest problems in 

dentistry, either restorative dentistry or prosthesis, is 

microleakage. Several efforts have been undertaken to find out 

ways to eliminate or reduce problem. This in vitro study 

compares the microleakage between incremental and bulk 

technique in compsite build-up, using clear fil-photo core light 

cure. 

Subjects and Methods: Twenty human premolar teeth with no 

caries and fractures were selected. For each tooth, 2 class II 

boxes were prepared and the teeth were divided randomly into 

two groups, and microleakage was evaluated on lingual and 

buccal sides following incremental and bulk techniques. The 

tooth were thermocycled (1000 cycles 5/55ºC) and immersed in 

2% basic fushin for 24 hr, then sectioned mesiodistaly with a 

diamond disk. Dye penetration was examined using clearfil 

photo core light cure  stereomicroscope and scored according to 

specific criteria. 

Result: There was no significant difference between both 

groups and a mean of 76% grade IV microleakage was seen. 

Conclution: According to low bond strength and high 

microleakage, Clearfil Photo Core-Light Cure not 

recommended as composite core. 

 

Key word: Microleakage, Composite core, Placement 

technique. 
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